
Auftrag Nr. 2E19j09
Eingegangen am: 05.07. i 9

Prüfung der Probe(n): 05.07.- 08.07.19

Beschreibung und Bezeichnung der probe(n)
) 1 Probe Schmelzgold

Probenahme: Durch Kunde

Probe(n) für die prüfung geeignet

Bezeichnung des prüfauftrags

> ED-RFA Analyse Au,Ag,pd,pt

Bezeichnung des durchgeführten prüfverfahrens
) ED-RFA

U ntersuchun gsergebnisse

Die ED-RFA Analyse der probe ergab (Angaben in Massen%);
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Geschätzter Analysenfehler in Massen,%:
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Mit freundlichen Grüßen,
fem I Forschungsinstitut Edelmetaile + Metallchemie

Dipl.-lng.(FH) Markus Esswein
Bearbeiter
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UNTERSUCHUNGSBER,CHT I lhr Auftrag vom 04.07.19
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Au:

Dr.

Terle des llntersuchunqsberichts durfen nur mil Zustimrnunq des fem veruielfältigt werden. Die Ergebnisse beziehen sich
aussahließlich auf die untersu(hten proben. Die probenreste werden lhnen zurückgesandt.
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